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Objeto: E/estudio sulfato ferroso, mina Santa Elena.-/

Climpleme elevar al sefior Jefe, una nota referente &
las observaciones realizadas sobre ‘el sulfato ferroso de la mina
Santa Elena, en el departamento de Calingasta, provincia de San
Juan.

Segiin la bibliografia de los minerales argentines,
el mineral que nos ocupa no ha sido tratado, razén por la cual se
efectud este estudio preliminar.

Aun cuando no se ha determinado todavia si se trata
de un nuevo mineral o mas bien de una modificacién de la vaviedad
mineralégica ferropallidita (SO“Fe.Hgo), estimo que las observacis-
nes efectuadas puedan ser de algin valor para el Seviclo Geelbgico,
motivo por el cual solicito del sefior Jefe, quiera hacer entregh
de uma copia d1 citado Servicio. .

Saludo a Vd. muy atentamente.-

VA/ChB.~ L s }¢&ﬁ?g‘£ﬁi

Victorio Angelelli.-

Sefior Director:-
"Elevo al sefior Director, el estudio sobrs sulfato
ferroso de la mina "Santa Elena", ubicada en el Departamento Calin

gasta,provineia de San'Juan, efectuado por el Ingeniero Viectorio
Angelelll.-

Previa toma nota por el Serviecio Geolbgico, correspon-

deria que esta actuacibn quede reservada en este Servicio como an-

-

tecedente y consulta.- |

N \\.%.;
Abril 29 de 1935.- !- )\’
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OBSERVACIONES REALIZADAS SOBRE EL SULFATO FERROSO DE LA
MINA "SANTA ELENA"
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/ Frente al km 127 del camino San Juan a Calingasta, en la
quebrada La Alcaparrosa, se halla la mina de sulfatos de hierro San-
ta Elena. De las tres vetas, $6lo la media o principal ha sido ex-
plorada mediante dos galerias y dos piques, hasta una profundidad
de 10 m. La coquimbita y copiapita constituyen el rellenamiento prir
cipal de la veta. El yeso, alumbre y ocres, contaminan los minerales

¥ citados en la parte superior del yacimiento.

El ingeniero Flores que dirigié los trabajos de exploracidn,
halld en la parte baja del pique N? 2, unas masas de color oscuro
hasta entonces no observadas. Su elevado peso espec{fico con respec-
to a los otros sulfatos del yacimiento, le llamé mucho la atencién.

En Agosto de 1934, tuve ocasién de visitar la mina en com-
pafifa del citado ingeniero, extrayendo muestras del mineral descono-
eido, las que fueron entregadas para su andélisis al Laboratorio Qui-
mico de esta Direceidén, y de paso quiero dejar constancia de mi

- agradecimiento al doctor Chaudet, por su valiosa cooperacidén en la '
investigacidén del sulfato en cuestién.
PROPIEDADES DEL MINERAL

El mineral se presenta formando un agregado cristalino de
grano fino, fractura concoidal y de un color gris oscuro. Coquimbi-
ta, botrydgeno y alumbre férrico, acompafian a veces al mineral, ob-
servdndoseles en las grietas que mﬁi&m la masa gris. Con la
lupa se han observado pequefios granos de pirita, como también de
hematita diseminadas en la misma masa. Su demnsidad media determina-
da por el método del piendémetro, utilizando alcohol, es de 3,036.
La dureza del agregado cristalino es de 2-23. El mineral se disuel-

ve con lentitud en agua fria, siemndo su solucién verdosa, y en el

insoluble se caracterizé la presencia de cuarzo, pirita, yeso y su11‘
i
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fatos bésicos de hierro. Calentado en tubos cerrados, desprende va-
pores de agua y anhidrido salfirico, dejando un residuc rojo de¢ obre

Expuesto a la accién del aire, absorve agua cubriéndose &a
una capa verdosa de sulfato férrico hidratado. Al microscopio Be ob-
serva un agregado cristalino de granos pequefios, por lo generail con
contornos irregulares.

El mineral es incoloro, en parte acompaiiado de un pigmento
negro, anisétropo, de extincién oblicua(?) , indice de refraceidn
elevado, bidxico y de signo positivo.

SIS
Composicién media de 10 andlisis:
Agua total (300%) c.eeveevesses 7y

mhidrido Sulﬂiz.ico ..t-.io.lo.!*a’
Ox1do £erroBo. cscccscccssonccss 4o,
?
9

=383 3R

Oxido de magnesio seceesesasoss 0,814
c‘laz'zo’ pirita s s s sesve e 0:"“02

Se determind tambien la presencia de arsénico y cobre.
De acuerdo a los datos anteriores, las combinacionmes serifan:

Sulfato ferroso (ggh’i'e) cesene 85,12 %
Sulfato férrico (80%)3Feg «... 0,26 "
Sulfato de calcio ( ). cev | ST8
Sulfato de magnesio (Soﬁl.lg) .o 2,43
‘Pirit‘ (FQSZ) CL IR B O B B B AN B o,m
m‘rzo PR B B S R B R R B N B BN BB I 0’20
m....I..-...........I'I... 7’80

Toul L B A 99’72%

La cantidad de agua de cristalizacién, que corresponde a
los sulfatos de calcio y magnesio, es: ‘

Por dos moléculas, formando el yeso ...... 0,964 %
Por una molécula, formando la kieserita .. 0,364 "

Total «... 1,3@8 3

Luego, para el sulfato ferroso nos restaria 6,472 % de agua
(no se considera el agua correspondiente al sulfato férricol). El
sulfato ferroso monohidratado, requiere 10,4 % de agua, es decir,

| 34614 ¥ més que la cantidad hallada.
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Seglin lo expuesto, el sulfato ferroso que nos ocupa, ten-
dria 1/2 - 2/3 molécula de agua de cristalizacién y su férmula se
establecerfa en SO*Fe.} Ho0 - SO“Fe.2/3Ho0 respectivamente.

La existencia del sulfato ferroso con menos de una molé-
cula de agua, es real; lo mismo ocurre con otras sales. La propie-
dad de fraguar que tiene este sulfato con el agua, indica més a fa-
vor de la composicidén establecida.

La"ferropalliditd' hallada en Copiapé, es un sulfato ferro:
8o monohidratado que se asemeja mucho al nuestre y cuya compesicidn
quimica es la siguiente: (1)

Anhidrido sulfUrico ......e.sess 46,66 %
Oxido fOrroS0 «cc.cvessccsscsces 40,04
0x130 £érrico cccvntccscsccssses 0,08 %

Agua Peness s st esessrN RN ERBREDS 10,33“
Inso:l_uble s s s 0 ees e ssBesBER RSN 0’8?.

Este mineral se presenta en granos de doble refraceién y
es poco soluble en agua. L-Fszomolvita: otro sulfato ferroso mono-
hidratado, cristaliza en el sistema monoclinico; sus cristales po-
seen color amarillo o marrén, es isomorfo de la kieserita y parece
ger idéntico a la "ferropallidita". Su peso especifico es de 3,086.‘

En resimen, el mineral estudiado es un sulfate ferrocse
con menos de una molécula de agua de cristalizacién, que se habria {
formado por la oxidacién de la pirita en presencia de una pequefia
cantidad de agua, bajo determinadas condiciones.

La oxidacién e hidratacién de este sulfato, habria dade
lugar a la formacién de los Qulfatos férricos, que constituyen esen

cialmente el yacimiento.-

~-=-=0000000~-~

VA/ChB. -

(1) Dana ~- Descriptive Mineralogy - Appendixe II - Pag.42.-
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